
VSTRONG
FAKTEN

Kern
//   z. B. geschlossenzelliger 

PET-Schaum, PU-Schaum, 
Wabe etc. 

Oberfläche
//   Deckschichten aus PP mit 

hohem Anteil an gerich-
teten Glasfasern

Maximale Größe
//   8.000 x 2.450 mm 

 

Hohe Schraubenauszugswerte
//   abhängig von der Kerndichte 

und Stärke der Deckschicht

Bekantung
//   Bekantung möglich


